BITUM KAUCUK
ESASLI MALZEME ILE
SU YALITIM

SARTNAMESI




Uriiniin Tanimz: iki bilesenli, Bitiim Kaucuk Esasli Su Yalitim Malzemesidir. Strtildigu yizeye
yapisarak suya ve rutubete dayanikl, ¢catlak 6rtme 6zelligine sahip, esnek bir tabaka olusturur.
DIN 18195 ve TS EN 15814 standartlarina uyumludur.

1. Yiizeyin hazirlanmasi
Yapilarin su ile temas eden ¢imento esasli ylizeyleri saglam, tasiyici, gozeneksiz ve gatlaksiz

olmahdir. Yizey, aderansini azaltacak bitim, boya, kalip yag ve kiir malzemelerinden
arindirilmalhidir. Yiizeydeki demir ve tahta takozlar ¢ikartiimalidir. Perde ylizeyindeki konik vb.
delikler polietilen fitil ile sikica doldurulup tij deliklerinin 2 cm’ lik kismi ve varsa aktif su
kagaklari ayrica olusan bosluklar elyaf katkili yapisal tamir harci ile doldurulmali, kdse ve
kenarlar, siva filesi ile en az 4 cm yarigapinda pah yapilmahdir. Ayrica yalitim uygulanacak
alanda farkh malzemelerin gegislerinde (tamir harci ile kapatilan tij deliklerinin tizerine 20x20
cm olarak) siva filesi kullanilmalidir. Uygulama yuizeyi iyice islatilip, islak / kuru hale gelinceye
kadar beklenmelidir. Malzeme kuru beton (izerine astarlanarak uygulanmaldir.

2. Karistirma
Toz bilesen B, sivi bilesen A'nin igine (kendi ambalajinda) yavas yavas ilave edilerek 400-600

devir/dakikalik bir karistirici ile 3-5 dakika, homojen ve topaksiz bir karisim elde edilinceye
kadar karistirilir. Yaklasik 3-5 dakika dinlendirip tekrar 30 saniye karistirildiktan sonra malzeme
kullanima hazir hale gelir. Karistirilan malzeme 1 saat icerisinde tiketilmelidir.

3. Siirme izolasyon Uygulanmasi
Malzeme belirtilen sekilde karistirilir. Karisimin icerisinden 1 kg malzeme alinarak 2-4 litre su

ilave edilir 400-600 devir/dakikalik bir karistiriciile 3-5 dakika, homojen karisim elde edilinceye
kadar karistirilir. Malzeme, uygun firca ile dengeli bir sekilde dagitilarak, yatay ylizeylerde
gollenme olusumuna izin verilmeden uygulanmalidir. Astarin kurumasi beklenmeli ve
uygulamaya gecilmelidir. Karistirilan malzeme, uygulanacak ortam kosullarina gore sarfiyat
tablosundan belirtilen miktarda, fir¢a ile uygulanir.

4. Kaplamanin Korunmasi
Kaplama tatmin edici sekilde kuruyana kadar temel ¢ukuru dolgusu yapilmamalidir. Malzeme

temel ¢ukuru dolgusu yapilmadan 6nce, uygun isi yalitim levhalari ile dolgu esnasindaki
darbelerden korunmaldir.

5. Sarfiyat
Sarfiyat Miktari : 3,00 — 3,50 kg/m?



6. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uygulama sirasinda ortam ve yizey sicakligi +5°C'nin altinda ya da +30°C’'nin lzerinde ise,
uygun sicakliklar beklenmelidir. Ayrica asiri sicak, yagish veya rizgarlh havada uygulama
yapilmamalidir. Dis ylizey uygulamalarinda ylizeyin ilk 24 saat glinesten riizgardan yagmurdan
veya dondan korunmasi gerekir.

+23°C'de uygulanan BITUMER 100 2K, 2 giin sonra mekanik dayanim kazanir, 7 giin sonra su
gecirimsiz hale gelir ve son dayanimina 14 giin sonra ulasir.

Cimento ve bitim esasl sistemlerin calisma ve reaksiyon slreleri, ortam ve zemin
sicakhigindan ve havadaki bagil nemden etkilenir. Dlsuk sicakliklarda reaksiyon yavaslar, bu da
tava dmriini ve ¢alisma siliresini uzatir. Yiiksek sicakliklar, reaksiyonu hizlandirir ve yukarida
belirtilen zamanlar buna bagli olarak kisalir. Malzemenin kiiriini tamamlamasi igin, ortam ve
zemin sicakhgi izin verilen minimum sicakligin altina diismemelidir. Malzeme karistirildiktan

sonra 1 saat icinde kullaniimalidir.

7. Malzeme Ozellikleri

Kaplama Tipi
Renk

Yogunluk

Kati Madde
Ambalaj

Karigim orani
Parlakhk
Uygulama Sicaklhigi
inceltme

Isi Dayanimi

Raf Omrii

Teorik Sarfiyat
Kap Omrii (20°C)
Uygulama Metodu
Kuruma Zamani

:Bitim kauguk+ 6zel ¢cimento
:Mat kahverengimsi, siyah
:ASTM D 1475/EN ISO 2811-1(20°C) : 1,03 gr/cm3 +0.02
%63 £ %1

:22 (A) Kg+ 8 (B) Kg

:22/8 agirlikca

:Mat

:+5°Cile +35 °C

:Onerilmez

:-20°C-+80°C

:12 ay

:3,00 - 3,50 kg/m?

:1,5 - 2 saat

:Rulo, firca ve havasiz sprey
112 saat
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